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測試報告

樣品名稱 :
產品型號 :
生產或供應廠商 :
原產國 :
收件日期 : 2007/05/14.
測試期間 :

===================================================================================================================

測試結果 :

台灣

2007/05/14 TO 2007/05/23

台化出光石油化學股份有限公司

聚碳酸酯樹脂
塔夫龍 IR2200
台化出光石油化學股份有限公司

台北市敦化北路201號
號碼 : CY/2007/50473A
日期 : 2007/05/23
頁數 : 1 of 3
*CY/2007/50473A*

以下測試樣品係由客戶送樣, 且由客戶聲稱並經客戶確認如下：

請見下一頁.
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測試報告

測試結果

測試部位 NO.1 :

結果
NO.1

聚碳酸酯樹脂材質的食品容
器之可溶出萃取物含量

根據美國聯邦法規之藥物暨食品
管理(FDA)所規定之測試方法,檢
測聚碳酸酯樹脂材質之食品容器

--- --- ---

總萃取物 (水, 迴流, 6小時) 根據美國聯邦法規(CFR) Title
21, Pt 177.1580

- 0.030 0.15

總萃取物 (50% 酒精, 迴流,
6小時)

根據美國聯邦法規(CFR) Title
21, Pt 177.1580

- 0.040 0.15

總萃取物(正庚烷, 迴流, 6小
時)

根據美國聯邦法規(CFR) Title
21, Pt 177.1580

- 0.100 0.15

---

%

%

法規
限值

透明塑膠粒

方法偵測
極限值測試方法

通過

3. MDL = Method Detection Limit / 方法偵測極限值
4. "-" = Not Regulated / 無規格值
5. "---" = Not Conducted / 未測項目

2. n.d. = Not Detected / 未檢出

測試項目 單位

%

備註：1. mg/kg = ppm

台化出光石油化學股份有限公司 號碼 : CY/2007/50473A
台北市敦化北路201號 日期 : 2007/05/23

頁數 : 2 of 3
*CY/2007/50473A*
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測試報告

** 報告結尾 **

台北市敦化北路201號
台化出光石油化學股份有限公司 號碼 : CY/2007/50473A

日期 : 2007/05/23
頁數 : 3 of 3
*CY/2007/50473A*


