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全國公證檢驗股份有限公司 
審核者： 

   
 
 
林正國 
總經理 

一、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得做為廣告出版物等商業宣傳。 
二、本報告所用樣品與名稱係由委方提供，本實驗室僅負責試驗分析。 
三、試驗報告數據更正者無效 
四、試驗結果僅對測試品有效， 
五、除非獲得實驗室書面同意，證書或報告不得摘錄複製，但全部複製除外。
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Intertek Testing Services Taiwan Ltd. 
8/F., No. 423, Ruiguang Road, Neihu District, Taipei 114, Taiwan, R.O.C. 
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Tel: (+886-2) 6602-2888  2797-8885   Fax: (+886-2) 6602-2410 
 

 
申請商: 台灣化學纖維股份有限公司 報告日期: 中華民國九十五年九月十一日 
 台北市敦化北路 201 號 

  
  
  

 

樣品敘述: 
壹(一)件所送檢樣品據指為 : 
品名 : 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚合樹脂 
型號 : TAIRILAC AG15A1 

樣品收到日期 : 中華民國九十五年八月十四日 
開始測試日期 : 中華民國九十五年八月十六日 
*************************************************************************** 

 
測試執行： 
依申請商之要求, 細節請參考附頁. 
*************************************************************************** 

 
結論: 
測試樣品   標準   結果  
送檢樣品   丙烯共聚物(F.D.A. 規章)測試  

－ 依據美國食品藥物檢驗局(FDA)聯邦法規編號 21 
第 181.32 條款 

  
合格 

 
備註:本報告內容是由 THJ0028004S2 日期中華民國九十五年九月十一日英文報告翻譯的。 
*************************************************************************** 
 



 

 

 

 報告號碼: THJ0029123 
 

測試執行 
 

頁  數： 第 2/2 頁
 

Intertek Testing Services Taiwan Ltd. 
8/F., No. 423, Ruiguang Road, Neihu District, Taipei 114, Taiwan, R.O.C. 

全國公證檢驗股份有限公司 
114台北市內湖區瑞光路 423號 8樓 

Tel: (+886-2) 6602-2888  2797-8885   Fax: (+886-2) 6602-2410 
 

丙烯共聚物(F.D.A. 規章)測試  

 

依據美國食品藥物檢驗局(FDA)聯邦法規編號 21 第 181.32 條款。 

 

 溶劑 溶出之丙烯單體含量 (mg/in2) 限值 (mg/in2) 

  送檢樣品  

(a) 去離子水 <0.0003 0.003 

(b) 3% 醋酸 <0.0003 0.003 

(c) 正庚烷 <0.0003 0.003 

(d) 8% 乙醇 <0.0003 0.003 

 

備註︰ mg/in2 = 毫克/平方英吋 
 <  = 小於  

***************************************************************************
-結束- 

 


